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建筑工程中水泥与混凝土施工材料的检测方法探讨

高 君 马婷婷 言 城
浙江华超检测有限公司 浙江 杭州 310000

摘 要：水泥和混凝土土的品质会立即影响建筑工程项目的工程施工品质。在建筑工程施工全过程中，混凝土与

混凝土土的使用量比较大，混凝土与混凝土土的品质不达标，会造成工程施工全过程中发生许多难题。因而，工程施

工工作人员应选用有效的检验方式，检验混凝土和混凝土土品质。基于此，文化在那个首先简易详细介绍了混凝土的

类型及其混凝土土的特征，再根据施工当场的具体状况来剖析建筑工程项目中的混凝土与混凝土土品质的检验方式，

以期为后面建筑工程施工给予参照根据。
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前言

在建筑工程项目从确定工程施工到工程施工完毕全

部阶段全过程中，为确保工程建筑本身有着靠谱的工程

施工品质及其在交货工程项目之后对工程建筑应用的

安全性性来考虑到，必须在工程施工时对每个阶段开展

详尽的纪录及其用心细心的监管、查验各个阶段工程项

目品质和进行状况，进而保证建筑工程项目高品质的执

行。混凝土和混凝土土围绕全部建筑工程项目每一个工

程施工的阶段，它们是必不可少的一部分，正因如此，

要提升对混凝土和混凝土土品质管理，提升对混凝土和

混凝土土品质的高度重视水平，对承担查验混凝土和混

凝土土品质的工作人员开展责任问责制度度，要确保所

应用的混凝土和混凝土土各项指标值合乎国家行业标

准。有效的检验方式是对混凝土与混凝土土具体品质合

理的确保，进而可以减少工程施工期间产生的安全风险

及其提升了全部工程建筑的应用时限。

1 混凝土类型及特征

1.1  混凝土类型
1.1.1  硫酸混凝土
硫酸混凝土又被称之为熟混凝土，此种材料关键将

石灰石、黏土等原料按照一定占比混和为生料，接着在

1300℃~1450℃的高溫自然环境下持续煅烧，最后获得以
硅酸钙为关键成份的熟料，此时必须根据应用状况添加

合适的石膏或是其他材质，最后制做成细腻的粉末状。

此种混凝土材料在应用全过程和后期平稳环节，材料硬

度和强度广泛较高，而且在建筑工程项目低温自然环境

下，硫酸混凝土对比其他材质的混凝土凝结速率快，抗

磨、抗冻性广泛较高，可是此种材料的抗腐蚀性相对性

较低[1]。

1.1.2  矿渣硫酸混凝土

矿渣硫酸混凝土是在硫酸混凝土材料的基本上提升

矿渣及其石膏粉，此种混凝土材料在应用时，在早期强

度会有一定的减少，可是会在低温自然环境下慢慢提

升强度，直到后期凝结后强度会大力度提升。由于此种

材料提升矿渣物质，因而耐热性高，抗腐蚀高，可是一

旦碰到溫度较高的工程施工地域时会造成显著热缩性形

变，耐磨性较低。

1.1.3  一般硫酸混凝土
一般硫酸混凝土又被称之为一般混凝土，关键在硫

酸混凝土中加上少量的石膏粉末状，此种材料是现环节

建筑工程项目普遍的混凝土材料之一，在应用全过程中

除了早期强度对比硫酸混凝土较低外，其他特性与其十

分贴近。

1.2  混凝土土特征
1.2.1  易和性
混凝土土材料在工程项目基本建设阶段上的关键特

性是易和性，此种特征所包括的材料特性较多，例如：

材料流通性、可塑性及其易具体操作性等，具体检验混

凝土土易和性的技术性方法丰富，因而需根据混凝土土

材料的应用特征有效挑选。

1.2.2  耐久度性
通常状况下，混凝土土材料自身广泛具备较高的材

料耐久度性，可是在我国寒冷地域，由于工程项目工程

建筑常常必须在地质环境冻融更替自然环境下进行建筑

工程施工，易导致混凝土土毁坏难题，因此必须对混凝

土土的耐久度性与抗冻性开展详尽检验。

2 混凝土与混凝土土材料检验的必要性及意义

目前，工程建筑品质与安全性遭受社会各界的普遍

关心，但工程建筑安全事故仍时有产生，这对工程项目

管理水准明确提出更高规定。建筑工程施工全过程中，
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品质监管管理尤其关键，仅有确保工程项目品质才能推

动建筑行业健康可持续性发展。在工程建筑品质安全性

检测中，最关键的是项目所应用的材料是不是合乎有关

规范和规定，因而建筑装饰材料品质检验变成工程项目

品质安全性确保的关键阶段。仅有提升对建筑工程施工

材料的品质检验和工程施工中的安全性管控，才可以确

保建筑工程项目的品质和效益，提升工程建筑应用使用

寿命。特别是在是建筑工程施工中常见的混凝土和混凝

土土材料，务必提升品质管理和监管工作中，确保所应

用材料合乎国家行业标准和建筑设计规定。在混凝土和

混凝土土品质检验中，运用科学合理的检验方式，对确

保工程施工品质安全性、加速工程施工进度、增加工程

建筑应用使用寿命都具备关键意义[2]。

3 影响混凝土和混凝土土检验的要素剖析

3.1  当然自然环境要素
在对混凝土和混凝土土品质开展检验的全过程中，

自然环境中的某些要素会造成数据产生转变，影响检验

数据的精确性。在检验全过程中，工作中工作人员要明

确自然环境的可靠性，在确保溫度和环境湿度等标准稳

定的状况下再开展检验。这样既可以确保检验数据的精

确性，又可以体现混凝土和混凝土土的构造特性。

3.2  检测设备
混凝土与混凝土土工程施工材料进行应用特性检验

时，对于检测设备规定较高，可是现环节常常发生检测

设备型号规格落伍、检验敏感度低及其机器设备过度衰

老等难题，减少了检验結果的精确水平。除此之外，建

筑工程施工公司具体进行项目工程施工时，没法制订出

详细的材料检验与管理规章制度，常常发生技术性具体

操作不规范等难题，忽略了对材料检测设备的日常保养

与拆换，影响建筑工程项目混凝土与混凝土土的正常的

检验过程，没法真正意义上体现出材料应用时很有可能

造成的难题和不够[3]。

3.3  人为因素要素
检验专业性立即关系到最后的检验結果，而目前检

验工作人员自身的专业素养参差不齐，将巨大影响检验

結果。实践活动科学研究说明，在建筑工程项目混凝土

与混凝土土材料检验全过程中，出现人为因素具体操作

过失难题，欠缺一定的标准性。检验工作人员通常凭借

自身的主观性工作经验开展分辨和具体操作，导致检验

結果发生偏差，若偏差范畴比较大，则无法合理体现混

凝土、混凝土土材料品质[4]。

4 建筑工程项目中混凝土土工程施工材料的检验方式

4.1  检验准备

混凝土土材料本身特性比较复杂，在建筑工程项目

具体运用全过程中，受溫度标准等要素的影响，会产生

缝隙等品质难题，因而，为确保混凝土土品质，务必提

升对混凝土土材料的检验，检验准备中，工程项目部门

应确立检验目地；制订健全的检验计划；根据工程施工

具体状况，制订实际的检验步骤；提升对有关检验工作

人员具体操作行为的标准，防止导致检验偏差；要点调

查检验工作人员的资质证书水准、从事工作经验及其工

作心态等，避免发生检验不达标的状况。与此同时，工

程项目部门要挑选资质证书合规的检验部门，保证检测

的专业性和科学性，防止因人为因素要素影响最后的检

验結果。

4.2  回弹检验法
在混凝土土工程施工材料检验中，回弹检验法是应

用率最大的方式之一，其关键检验的是混凝土土构造表

层的回弹强度。在运用回弹检验法时，技术性工作人员

通常应用回弹仪做为检验混凝土土回弹性的专用工具。

通过回弹检验，技术性工作人员可进一步了解混凝土土

的强度和硬度。通常，混凝土土的标值随着硬度和抗压

强度的转变而转变。在选择回弹仪时，技术性工作人员

应查验其商品是不是合乎国家要求规范、是不是具有达

标证件等，果断严禁应用不达标商品与三无商品。运用

回弹检验法时，技术性工作人员不可以只对一个部位开

展检验，而要整合检验，进而减少偏差。当检验工作中

全部进行后，技术性工作人员应立刻将检验結果开展备

案和剖析，以供后面实验参照[5]。

4.3  超声波检验
具体进行混凝土土材料检验时，所应用的超声波法

不但可以合理对混凝土土强度的检验，还可以进一步呈

现混凝土土材料自身的难题，因此通常必须运用超声波

仪器设备所造成的光波长对混凝土土材料内部构造开展

检测，进而得到实验地区的混凝土土疏松地区和范畴，

并得到最后的分辨结果。

运用超声波检验技术性可以减少传统检验技术性必

须资金投入人工总数，使此种检验技术性获得了普遍的

运用。但是应用超声波检验时，由于该技术性自身所

具有的独特性，会遭受外部要素影响，造成检验結果失

准，例如：混凝土种类过度复杂、混凝土含砂率高等，

因而，愈来愈多的工程建筑公司将超声波检验法与回弹

法互相融合，一定水平上提高了检验結果精确水平，在

达到不一样种类检验地域检验要求的与此同时，提升检

验效率。除此之外，两种检测方式的融合，还可以达到

我国对于工程施工材料独特规范，例如：施工工艺、原
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料品质及其工程施工当然气侯等，合理提升检测結果可

靠性，确保建筑工程施工品质平稳性[6]。

4.4  钻芯检验
钻芯法是指运用麻花钻从构件中取出混凝土土开展

强度检验。但这种方式非常容易受其他要素影响，无法

确保检验数据的合理性。在具体运用中，常融合振幅、

光波长等数据来分辨混凝土土的密实度和可靠性，以提

升結果准确度。

5 建筑工程项目中混凝土工程施工材料检验方案

5.1  仪器设备准备工作中
工程建筑公司对混凝土开展工程施工检验的前提条件

是，检验仪的精确性可以达到有关规范规定。假如检验全

过程发生误差，技术性工作人员应开展精密调节，并根据

混凝土检验的有关规范科学设置主要参数指标值，为此来

达到检验工作中的具体必须。检测仪器的精密性与检验結

果的精准性具备立即关系。因而，在检验前，技术性工作

人员应查验全部的检测仪器，保证无误后再开展检验，进

而防止检验全过程中发生不必需的偏差。

5.2  实验准备工作中
在开展混凝土检验工作中前，技术性工作人员除了

要对仪器设备开展检验外，还需要将混凝土和水按照规

范放入检验室内，维持溫度与环境湿度的可靠性，进而

减少混凝土检验的误差。检验时的前24h，技术性工作人
员要熟知或纪录混凝土品质检验的各种规范，便于后面

对检验結果开展比照剖析。

5.3  荷载操纵
在荷载操纵全过程中，技术性工作人员应将试件表

层的沙粒和水份消除整洁，在气孔聚集的一侧设定加荷

面，将受力面置放在另一侧，并对加荷速率和范畴开展

有效操纵，以做到混凝土抗折强度规范。经实验，贝雷

梁构造应不发生异响，墩柱不发生混凝土土裂开、损坏

等状况；实验完毕时，技术性工作人员应通过桥梁检验

车的方法对墩柱表观开展观察，混凝土构造应观察不上

受力缝隙。

5.4  混凝土材料检测常见问题
5.4.1  挑选合适检验技术性
建筑工程项目具体进行项目基本建设时，混凝土及

其混凝土土是关键组成材料，因而材料自身特性及其应

用效果变成确保建筑工程项目基本建设品质的关键标

准，是建筑工程项目全步骤工程施工的关键材料。因此

要想确保混凝土、混凝土土工程施工材料应用特性与品

质水准，要根据材料型号规格、批次、内部构造、外部

自然环境及其应用特征等挑选合适的检验技术性，使工

程施工材料各项主要参数规范可以做到相对应的规范规

定，降低工程施工安全性风险难题，提高房屋建筑运用

使用寿命。

5.4.2  加强检验队伍
对于建筑工程施工来说，混凝土、混凝土土工程施

工材料的检验是工程施工关键阶段，从基本建设标准

上，材料检验可以保证建筑工程项目各个工程施工环节

正常的进行，因此要想让工程施工材料检验工作中可以

成功执行，必须提升检验技术性水准，为此做为基本标

准加强检验队伍，紧跟社会经济发展，持续引入更优秀

的检验方式。

5.4.3  严控材料来源于
对于工程建筑公司来说，任何一项工程建筑项目的

经济资金投入都较为大，因而公司在日常工作中全过程

中必须担负一定的经济风险，一旦在工程建筑工程项目

品质上没法有效把控，不但会影响工程建筑公司在领域

内部的信誉，还会继续导致一定的经济损害，因此应全

面操纵混凝土、混凝土土工程施工材料的来源于，以确

保混凝土和混凝土土建筑装饰材料的应用品质。

结束语

综上所述，在如今的社会的建筑工程施工全过程当

中，应用混凝土和混凝土土材料品质的优劣立即会影响

建筑工程项目的发展，因而对于混凝土和混凝土土的材

料检验就看起来十分关键。混凝土和混凝土土的检验是

对工程建筑工程项目品质的确保，与此与此同时，公司

在开展混凝土和混凝土土材料选购时要挑选达标且品质

好的材料，并采用一定的对策对材料开展合理的贮存与

管理，随后对每一个阶段都要全面的把关及其做好详尽

的纪录，进而避免品质难题的产生，为今后建筑工程项

目的发展给予靠谱的确保。
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