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VDIHW��RI�VXEZD��FLYL��FRQVWUXFWLRQ�DQG�RSHUDWLRQ��7KLV�VWXG��GLVFXVVHV�WKH�FRQWUR��RI�FRQFUHWH�FUDFNV�LQ�VXEZD��FLYL��FRQVWUXFWLRQ�

.H��RUGV��6XEZD���FLYL��FRQVWUXFWLRQ��FRQFUHWH�FUDFNV��FRQWUR�

社会经济发展、城市化水平提高，交通量也呈现出快速增长的趋势，城市中交通堵塞的情况日渐严重。为高效利用城市底下空

间，地铁工程开始大量建设，其运行能够很好的缓解地面城市交通的拥堵压力，也是城市发展必经之路。地铁土建工程是一项民心

工程，主要通过钢筋、混凝土进行搭建的。在混凝土施工中，裂缝问题是比较常见的一种质量问题，怎样减少混凝土裂缝出现，提

高地铁土建工程施工的质量就成为当前需要解决的重点问题。

在地铁土建施工建设中，混凝土裂缝分类不同，下面就依据裂缝的成因、形状、时间、危害性等方面对混凝土裂缝进行类型划

分>��。

（一）成因

依据混凝土裂缝的成因分析，混凝土裂缝主要有两种，分别是结构性裂缝、非结构性裂缝。

结构性裂缝是由于各种外部荷载造成的。

非结构性裂缝是混凝土在凝结硬化或固化利用过程中，由于构成材料在大气环境中出现物理化学性质变化，导致内应力出现变

化而引起的裂缝。

（二）形状

依据裂缝的形状，可以将混凝土裂缝分为纵向裂缝、横向裂缝。

纵向裂缝指的是与结构地面平行的裂缝。

横向裂缝是与结构地面相垂直的裂缝。

（三）时间

按照混凝土裂缝形成时间早晚，有早期裂缝、后期裂缝之分。

早期裂缝是施工过程中没有按照严格的规定操作出现的裂缝。

后期裂缝是使用过程中，由于外界因素的影响而出现的裂缝。还有些后期裂缝是由于早期裂缝扩大造成的。

（四）危害性

依据对地铁土建过程造成的危害性，可以将混凝土裂缝划分为有害和无害两种。

���� �



19

有害的裂缝就是比较宽、深的裂缝，会对地铁土建工程的承载能力以及实用性造成危害和影响。

无害裂缝就是比较小的裂缝，这些裂缝不会影响地铁土建工程的承载能力。

（一）普通混凝土裂缝出现原因

���温度裂缝

混凝土出现温度的裂缝是因为在地铁土建施工中，内部、外部温度差异比较大，在水化作用下，混凝土表面温度在短时间内散

去，而混凝土内部的温度短时间内是不能散去的，内外温差差异就会导致温度裂缝的出现。一般而言，混凝土温度裂缝的出现原因

主要分为三种。

（�）浇筑混凝土时，存在着强烈的水化热现象，导致混凝土内外温差比较大，当混凝土全部浇筑完毕后，就会出现温度裂缝。

（�）当混凝土内部温度达到最高时，温度会逐渐下降，然后降到最小，这时最高温度与最低温度相差比较大，混凝土表面就容

易出现裂缝问题。

（�）拆除混凝土模板后，其表面温度开始下降，但是其内部温度无法在短时间内降下来，导致混凝土内外温差大，进而发生混

凝土裂缝问题。

���荷载裂缝

荷载带来的直接应力导致的裂缝。在工程设计计算环节出现的裂缝，对混凝土受力情况进行计算时，调查不认真，使得计算出

的受力与实际结构受力之间有偏差，进而出现混凝土裂缝。在施工过程中，结构受力关注不到位，随意在混凝土上放置杂物，导致

混凝土变形，进而出现裂缝问题。还有就周围土体系遭到破坏，地下暗挖部分需要承受额外的土压力，出现土体裂缝的情况。

荷载带来的次生应力造成的裂缝。没有注意计算错误的受力，导致一些部位出现次应力。开洞、凿槽时也会出现混凝土开裂的

情况，如果不能很好的处理结构转角位置、构件突变位置等，就容易出现裂缝问题。

荷载不同，荷载裂缝特征也呈现出不同的特点，裂缝常出现在受拉区、受剪区或振动严重部位，需要注意如果受压区出现起皮

的情况，或者在受压方向上有短裂缝，表明结构已经达到极限的承载力，这是结构出现破坏的前兆，主要原因是截面尺寸偏小>��。

���材料质量以及配比

如果混凝土的材料质量、配比等方面出现问题，混凝土就容易出现裂缝，进而对地铁土建工程的施工质量效果产生影响。比如

水灰太大、水泥沙的含量太高，添加剂的添加时间以及数量等不准确都会影响混凝土的质量效果>��。

混凝土配比时会影响混凝土的凝结作用，导致凝结过程中出现裂缝。因此地铁土建工程中，在对混凝土进行施工时，对材料以

及配比的要求是很严格的。

���地基变形

地基出现水平方向上的位移或者竖向上的不均匀沉降，导致结构中出现附加应力，这种附加应力明显高于混凝土结构的抗拉能

力，就会造成结构开裂。

���钢筋锈蚀

混凝土保护层较薄，质量不高，由于二氧化碳侵蚀，混凝土保护层炭化到钢筋表面，使其周边混凝土碱度降低，钢筋周围氯离

子含量高，破坏钢筋表面的氧化膜，钢筋中的铁离子与进入到混凝土中的水分、氧气发生锈蚀反应>��，锈蚀物体积就会增大，周围

混凝土会出现膨胀应力，使得保护层混凝土开裂，出现裂缝。锈蚀会减小钢筋有效断面的面积，钢筋与混凝土握裹力降低，结构承

载力不足，还会出现其他形式的裂缝，钢筋锈蚀更加严重，结构出现破坏，如图�所示。

�

（二）大体积混凝土裂缝出现原因

对于大体积混凝土结构，造成钢筋混凝土出现裂缝的主要原因就是温度收缩应力。裂缝有表面和贯通裂缝两种。对于高强度的

混凝土，其早期收缩大，因为其中的水泥被��％a��％矿物细掺合料替代，高效减水剂掺量占到胶凝材料总量的�％a�％，水胶比是

����a����>��，混凝土微观结构得到改善，高强混凝土出现很多好的特点，但是其收缩裂缝出现的几率也会增加。高强混凝土收缩主

要是干燥收缩、温度收缩、塑性收缩、化学收缩和自收缩。

可以通过混凝土初现裂纹的时间判断其出现的原因。对于塑性收缩裂纹，一般是在浇筑后的几小时到十几小时出现。温度收缩

裂纹是在浇筑的�到��天出现。自收缩裂纹在混凝土凝结硬化后几天到几十天。干燥收缩裂纹一般在�年左右。

混凝土裂缝有无害、有害之分，具体判别标准如下：

���无害裂缝

δI�≤�����PP；深度K�≤�����+，δI�≤�����PP；贯穿����PP�≥�δI�������PP；/�≤������。
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���有害裂缝

δI�������PP纵深裂缝；K�������+，δI�������PP贯穿全截面；裂缝影响使用功能；δI�������PP非贯穿，可能造成钢筋锈蚀裂缝；

结构承载力下降的裂缝>��。

其中，δI——裂缝宽度；/——裂缝长度；K——裂缝深度；+——裂缝深度�——沿裂缝长方向的结构宽度。

（一）普通混凝土裂缝控制策略与处理方法

���普通混凝土裂缝控制策略

（�）选择使用满足质量标准的材料

选择和使用的混凝土材料需要满足质量标准，在混合各种材料时也需要保证比例的合理性。水泥要使用水化热低、泌水性小、

质量稳定并且有抗侵蚀性的旋窑水泥。水则使用自来水。砂石料需要满足《普通混凝土用砂质量标准及验收方法》和《普通混凝土

用碎石或卵石质量标准及验收方法》规定，同时石子粒径������PP>��，其中泥土含量要满足要求，同时不能是块状，或者石子外面

有泥土包裹。吸水率小于���％。根据试验明确高效减水剂、抗裂纤维外加剂以及微膨胀剂的添加含量，误差允许控制在�％内。

（�）温差裂缝控制

要有效的控制温差造成的混凝土裂缝问题，就需要对温度进行有效的控制。地铁土建施工前，需要做好模拟试验，测量混凝土

绝热温升参数，明确温差值。浇筑时，若条件允许可以使用专业设备，如电子测温仪测量混凝土内部的温度，有效的调节内外部温

差。施工过程中结合实际情况使用水化热低的水泥。

混凝土入模时也要严格控制温度，使内外温差控制在一定范围内容，一般是��℃左右。混凝土浇筑时要注意周围环境以及天气

情况，不能在一天中最寒冷、最热的时候进行施工。要选择温差比较小的时间浇筑。混凝土拆模也要选择低温的时间，拆模之后马

上做好覆盖保护工作，避免表面温差太大产生裂缝问题。

（�）严格控制施工科学性

地铁土建工程施工建设时，要对其质量进行严格控制，必须要实时监督控制施工的质量以及整体进程，保证混凝土施工的科学

性。在工程流水段的划分过程中，要全面了解各工作条件以及要素，利用大体积混凝土浇筑技术、控温、保湿方法，科学养护，统

筹管理施工现场的各种要素，不能为了追赶工期随意扩大流水作业段的施工面积，尽可能减少人为因素造成的混凝土裂缝问题。

（�）做好混凝土养护工作

在对混凝土养护时，一般使用覆盖浇水养护、喷膜养护的方式，要在混凝土终凝前进行自然养护。塑料薄膜养护时，要严密的

将外部表面包裹，塑料中要有凝结水。当天使用喷壶洒水，使混凝土表面湿润。如果混凝土是利用硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水

泥拌制的，养护要超过�天。如果混凝土是火山灰质硅酸盐水泥，粉煤灰硅酸盐水泥拌制的，养护时间一般为半个月。对于掺加了

缓凝型外加剂的混凝土，养护时间也不能低于�周。养护柱时，不仅要洒水，拆模之后要立即覆盖塑料薄膜，保湿降温。

���普通混凝土裂缝处理方法

（�）表面修复

比较常见的方法就是压实抹平，涂抹环氧粘结剂，喷涂水泥砂浆，压抹环氧胶泥，环氧树脂粘贴下班丝布，增加整体面层，钢

锚栓缝合等，如图�所示。

�����������������������������

（�）局部修复

常见的方法是充填法，预应力法，凿除部分混凝土后重新浇筑。

裂缝使用修补材料直接填充，这种方法比较简单，成本低。这种方法的裂缝宽度小于����PP，并且是深度浅的裂缝，使用灌浆

法无法达到理想的效果，所以需要填充处理。如图�所示。

（�）水泥压力灌浆法

这种方法修补的裂缝是稳定的，并且宽度≥����PP。是利用压送设备将补缝浆液注入砼裂隙，实现闭塞的效果。还可以通过弹

性补缝器在裂缝中注缝胶，效果比较理想。

（�）结构补强

由于荷载造成的裂缝、长时间不处理裂缝致使混凝土耐久性不足以及火灾等因素造成的裂缝等，都可以通过结构补强法进行处
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理。主要涉及断面补强法、锚固补强法、预应力法等。

（二）大体积混凝土裂缝的控制策略

���无害裂缝处理

对于无害裂缝可以通过以下几种方法进行处理。

（�）二次压面法

这种裂缝不深、不宽，如果混凝土有塑性，可以压抹一遍，并做好养护工作。如果混凝土已经硬化了，可以将水泥浆渗入到裂

缝中，并用铁抹子抹平压实。

（�）表面涂抹砂浆法

在处理过程中能够，将裂缝周围混凝土表面的凿毛或沿裂缝凿成凹槽。打扫干净，同时洒水湿润。先刷水泥净浆一度，用

�∶�a�水泥砂浆分�a�层�涂抹���PP左右压光>��。出现渗漏水问题，要用水泥净浆和水泥砂浆交替涂抹�到�层，�到�个小时之后覆

盖，然后洒水养护。

（�）表面贴条法

如果裂缝移动范围内不局限在一个平面上，并且需要达到防水要求，无法进行凿槽修补的活裂缝，就可以通过贴条法进行修

补。将聚丁橡胶密封条贴在裂缝上，并用聚丁橡胶粘结剂将周边黏结到混凝土上，让密封条中部可以跟着裂缝活动而自由的活动，

如图�所示。

�

�—裂缝；�—油毡或塑料隔离层；�—聚丁橡胶密封条；�—粘结剂

���有害裂缝处理

在处理有害裂缝的时候主要有水泥灌浆法和化学灌浆法两种。两种方法都需要钻孔、冲洗、密封、埋管、试压、灌浆。

总而言之，地铁是城市发展的重要交通工具，地铁土建工程施工的质量效果将决定城市交通安全稳定的运行。所以在施工建设

中要对混凝土裂缝问题有效的控制和处理，保证地铁工程高质量的施工建设。
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